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Antyposlizgowa powloka
do asfaltu

Teksturowa powtoka antyposlizgowa do obszarow

Antyposlizgowa

Powtoka do
asfal

o srednim natezeniu ruchu

Antyposlizgowa farba do asfaltu to elastyczna powtoka antyposlizgowa, ktéra ozywia
i rozjasnia asfalt, pozwalajgc uzyskac¢ dobre wtasciwosci antyposlizgowe juz po

natozeniu jednej warstwy. Zastosowanie:

Mieszanina tworzaca antyposlizgowa farbe do asfaltu zawiera kruszywo, ktdre tworzy + Chodniki

teksturowang powierzchnie antyposlizgowa. Uzyskana nawierzchnia jest bardziej * Obszary oznaczane kolorami
jednolita i fatwiejsza do czyszczenia w poréwnaniu z konwencjonalnymi powtokami i sygnalizujgce zagrozenie
antyposlizgowymi, w ktérych czastki zwiru nanosi sie osobno. * Znaki poziome

Ta odporna na Scieranie, wodoodporna powtoka najlepiej sprawdzi sie w obszarach * Place zabaw

o niskim lub srednim natezeniu ruchu, na prywatnych podjazdach asfaltowych, + Korty tenisowe

kortach tenisowych, placach zabaw oraz w magazynach. Do obszaréw zewnetrznych * Prywatne podjazdy asfaltowe

w wiekszym stopniu narazonych na scieranie dostepna jest Farba drogowa
antyposlizgowa Heavy Duty.

Antyposlizgowa farbe do asfaltu naktada sie szybko i tatwo, nawet na duzych
powierzchniach. Doskonale nadaje sie ona do sygnalizowania zagrozen, wyznaczania
miejsc parkingowych czy stref dla pieszych i mozna jg stosowac¢ z szablonami Watco.
Powtoka wykazuje znakomitg odpornos¢ na promieniowanie UV, co pomaga chroni¢ ja
przed blaknieciem. Antyposlizgowa farba drogowa do asfaltu posiada znak CE wg normy
EN 1504-2 i uzyskata imponujgce wyniki w testach odpornosci na poslizg, twardosci,
Scierania, przyczepnosci, elastycznosci i odpornosci na uderzenia. Praktycznie nie
zawiera rozpuszczalnikow i ma klase emisji LZO A+.

Cechy produktu:

+ Antyposlizgowa, elastyczna powtoka
akrylowa na bazie wody

+ Mieszanina zawierajgca drobno
zmielone kruszywo chronigca
pieszych przed poslizgiem

+ Ozywia matowe, pozbawione koloru
nawierzchnie z asfaltu i betonu
smotowego

+ Bardzo wysoka odpornosc na
promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne

Jasnoszary Srednioszary Biaty + Juz jedna warstwa zapewnia kolor,
ochrone i impregnacje

+ Doskonate wtasciwosci kryjgce dzieki

. Czarny . Sredniozielony . Ceglastoczerwony wysokiej zawartosci pigmentu

+ Powtoka oddychajgca

Kolory

26ty Niebieski (stosowany w oznaczeniach + Produkt praktycznie pozbawiony
bezpieczeristwa) rozpuszczalnikow i bezzapachowy
Prébki s dostepne na zyczenie. — mozna go stosowac zaréwno
Doktadamy wszelkich staran, aby zaprezentowane probki koloréw odzwierciedlaty rzeczywisty kolor, jednak nie w pomieszczeniach, jak i na zewnatrz

mozemy da¢ gwaranciji, ze tak bedzie.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespét stuzy pomocg w uzyskaniu jak najlepszych rezultatéw dla Twojego projektu.
Zapoznaja Cie z etapami przygotowania i aplikacji przy uzyciu Antyposlizgowa Powtoka do asfaltu.

Zadzwon do naszego dziatu specjalistow pod numer: +48 22 152 51 45
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e Przygotowanie podtoza

Nowe nawierzchnie z asfaltu i betonu smotowego — asfalt powinien mieé co najmniej 3 miesigce. W razie pozostatosci oleju
nawierzchnie nalezy zmy¢ przy uzyciu preparatu Watco Concroff.

Istniejgce nawierzchnie z gotego asfaltu i betonu smotowego— usungc osady ze smardw i oleju przy uzyciu preparatu Watco
Concroff.

Powierzchnie malowane — przetrze¢ Scierniwem w celu usuniecia stabo zwigzanych lub luznych ptatéw farby. Sprawdzic,

czy pozostata farba dobrze trzyma sie podtoza. Bardzo gtadkie, btyszczgce farby nalezy lekko zszorstkowac, aby zapewni¢
przyczepnosc¢. Do usuwania smaru i oleju z malowanych powierzchni uzywac srodka Watco Bio D.

Goty beton — usung¢ mleczko cementowe, pyt oraz wszelkie zabrudzenia lub ttuste osady przy uzyciu srodka do oczyszczania

i wytrawiania betonu Watco. Srodek do oczyszczania i wytrawiania betonu Watco wytrawia réwniez gtadkie, surowe powierzchnie
betonowe, aby zapewnic¢ przyczepnosc¢. Sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Do usuwania ciezszych osadéw oleju
i smaru zaleca sie uzycie preparatu Watco Concroff. Ponownie sptukac powierzchnie czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.
Nowy beton — nowo wylang posadzke betonowg nalezy pozostawi¢ do wyschniecia na cztery tygodnie w sezonie letnim lub na
szesc¢ tygodni w sezonie zimowym. Nastepnie powierzchnie nalezy przygotowac przy uzyciu srodka do oczyszczania i wytrawiania
betonu Watco, a nastepnie doktadnie sptukac i pozostawi¢ do wyschniecia przed natozeniem powtoki.

Wilgotne powierzchnie — powtoke mozna naktadac na resztki wilgoci pozostate po czyszczeniu.

Warstwy podktadowe — zazwyczaj wystarczy jedna warstwa. W przypadku wysoce porowatych lub teksturowanych powierzchni
konieczne moze by¢ natozenie dwoch warstw. Pierwsza bedzie wéwczas petnita funkcje warstwy podktadowej. Aby utatwic
natozenie, mozna jg wéwczas rozcienczy¢, dodajgc do 10% wody.

e Nakladanie

Nasz film instruktazowy jest dostepny na stronie internetowej www.watco.co.uk.

Doktadnie wymieszac powtoke, ale jej nie rozcienczac. Przy duzych upatach (powyzej 25°C) lub w przypadku naktadania warstwy
podktadowej mozna dola¢ do 10% wody, aby utatwic¢ aplikacje. Produkt naktada¢ watkiem, doktadnie wcierajgc w powierzchnie. Do
naktadania mozna uzyc¢ pedzla, jednak moze to skutkowac¢ gorszym kryciem. Unikac naktadania powtoki zbyt grubg warstwa, gdyz
sprzyja to powstawaniu katuz wody na powierzchni, przez co staje sie ona sliska. Jesli konieczne jest natozenie drugiej warstwy,

nalezy to zrobi¢ bezposrednio po wyschnieciu pierwszej warstwy (zasadniczo po 6 godzinach), jednak nie péZniej niz w ciggu 5 dni od
natozenia pierwszej warstwy. Po uptywie 5 dni przed natozeniem drugiej warstwy pierwsza warstwe nalezy lekko zszorstkowa¢. Unikac
mycia powierzchni przez 7 dni.

o Bezpieczenstwo

Dostepne sg karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

° Zamawianie

Dostepne do zakupu bezposrednio od Watco GmbH i za posrednictwem przedstawicieli na catym swiecie. Wszystkie produkty Watco
sg sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedazy produktow przez Spotke. Spotka i jej przedstawiciele sg czesto
proszeni o opinie w sprawie potencjalnych zastosowan produktow Watco, ktére réznig sie od tych opisanych w kartach charakterystyki
przedstawionych przez Spotke. Co prawda w takich przypadkach Spoétka i jej przedstawiciele zawsze starajg sie stuzy¢ pomocng

i konstruktywna porada, jednak Spotka nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za rezultaty takich sposobdéw zastosowania, chyba ze
zostang one wyraznie potwierdzone na pismie przez Watco.
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Specyfikacja

Sktad

Liczba sktadnikéw

Efekt koricowy
Wymagany podktad
Liczba warstw

Grubos$¢ suchej powtoki
Grubos$¢é mokrej powtoki

Zastosowania wewnetrzne/
zewnetrzne

Narzedzia do naktadania

Minimalna temperatura
naktadania

Zastosowania

Wielko$¢ opakowania

Wydajnos¢

Czyszczenie narzedzi

Okres przydatnosci przy
przechowywaniu

Czyszczenie
Warunki przechowywania

Podstawowe

ograniczeniaW kwestii
zastosowan, ktore nie zostaty
opisane w niniejszym dokumencie,
nalezy skontaktowac¢ sie z nami.

Akryl na bazie wody.

1

Kolorowa, matowa powierzchnia antyposlizgowa.
Patrz ,Przygotowanie podtoza” na stronie 2.

1

140 mikronow.

200 mikrondw.

Wewnetrzne i zewnetrzne.

Watek o sredniej dtugosci wtosia. Powierzchnie wymagajgce precyzji malowac za pomocg pedzla.

Temperatura powietrza 15°C
Temperatura podtoza 10°C

Porowate powierzchnie asfaltowe, betonowe, smotobetonowe, ceglane, murowane itp.
Wilgotnos¢ wzgledna betonu powinna by¢ mniejsza niz 75%.

51

15-20 m? w zaleznosci od tekstury podtoza. Wskazana wydajnos$¢ nie obejmuje wypetniania szczelin ani
tekstury nawierzchni asfaltowej lub smotobetonowej. Zastosowanie produktu w takich przypadkach znacznie
zmniejszy jego wydajnos¢ i wydtuzy czas schnigcia.

Czysci¢ woda.

24 miesigce w nieotwartym opakowaniu.

Najlepiej sprawdzi sie tagodny, neutralny detergent Watco Bio D.
0d 15°C do 25°C przez co najmniej 8 godzin przed uzyciem. Nie dopusci¢ do zamrozenia.

Nie zaleca sie stosowania na nawierzchniach betonowych z ruchem samochodowym (w tym celu patrz

Farba drogowa antyposlizgowa Heavy Duty do betonu i asfaltu Watco). Antyposlizgowa farba do nawierzchni
asfaltowych jest przeznaczona wytgcznie do wykonczen dekoracyjnych. Nie bedzie wigzac¢ ani wypetnia¢
uszkodzonych lub wadliwych powierzchni asfaltowych. Nie stosowac w miejscach, ktére beda stale znajdowac
sie pod woda. Nie naktadaé zbyt grubg warstwa. Wypetnienie powtoka szczelin i tekstury asfaltu moze
uniemozliwi¢ odprowadzanie wody, a w konsekwencji grozi¢ poslizgnigciem.

Czas do natozenia kolejnej

warstwy Suchos¢ w dotyku Niskie natezenie ruchu Srednie natezenie ruchu
10°C 16 godz. 8 godz. 48 godz. 72 godz.
20°C 6 godz. 4 godz. 24 godz. 48 godz.
30°C 3 godz. 2 godz. 12 godz. 24 godz.

Niskie natezenie ruchu: ruch pieszych.

Watco GmbH,

Srednie natezenie ruchu: samochody, wézki, wézki paletowe.
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Wyniki badan

N\

ABRASION
RESISTANCE
ISO 5470-1

\* /

IMPACT
RESISTANCE

1506272

SCRATCH
RESISTANCE
1S04 586-2

=

ADHESION
ISO 2409

CLASSO

ADHESION
EN 1542

3.3MPa/Nmm?*

Odpornosé
na $cieranie
wg IS0 5470-1

Wyniki préby Scierania
wykonanej metodg Tabera
Sg wyrazone

w mg na skaliod 0 mg
(najwyzsza odpornosc)
do 3000 mg (najnizsza
odpornos¢). Odczyt
ponizej 3000 mg oznacza
spetnienie warunku do
uzyskania znaku CE.

Odpornosé
na uderzenia
wg IS0 6272

Sita uderzenia

jest wyrazona

w niutonometrach.
Powyzej 4 N'm oznacza
spetnienie warunku do
uzyskania znaku CE.

Odpornosé na
zarysowania
wg IS0 4586-2

Odpornos¢ na
zarysowania mierzona jest
przy uzyciu sklerometru

i wyrazona w niutonach.

1 N oznacza najmniejsza,
a 20 N najwieksza
odpornosé.

Préba przyczepnosci
wg IS0 2409

Wykonana metoda ciecia
krzyzowego. Klasa 0
oznacza najwiekszg,

a klasa 5 najmniejsza
przyczepnosc.

Préba przyczepnosci
wg EN 1542

Przyczepnos¢ wyraza

sie w megapaskalach
(MPa) lub niutonach na
milimetr kwadratowy (N/
mm?). Wynik powyzej

2 MPa oznacza spetnienie
warunku do uzyskania
znaku CE.

3000mg———»
0mg
Najmniejsza —» Najwieksza

Klasa 1 >4 N'-m
Klasa 2 >10 N'm
Klasa 3 >20 N'm

TN >
20N

Najmniejsza —— »
Najwieksza

Klasa: 54— 32—
10

Najmniejsza

Najwieksza

>2 MPa (N/mm?)
= wynik testu pomysliny

%

HARDNESS

FLEX

ISO 1519

GLOSS VALUE

WATER

PERMEABILITY
EN 1062-3

SLIPRESISTANCE
BS7976-2

66,4 PTV

Test twardosci Wolffa-
Wilborna

Nazywany réwniez
Jtestem otdwkowym”.
Odczyt 9H oznacza
najwieksza, a HB
najmniejsza twardosc
powtoki.

Elastycznosé
wg IS0 1519

Elastycznosc¢ jest
mierzona za pomocg
testera Mandral Flex,

2 mm oznacza najwiekszg
elastycznos¢, 36 mm —
najmniejsza.

Poziom potysku

Wartos$¢ zmierzona za
pomoca potyskomierza
optycznego wyrazana jest
w ,jednostkach potysku”.

Przepuszczalnosé
wody wg EN 1062-3

Aby uzyskac¢ znak CE,
wynik pomiaru musi by¢
mniejszy niz 0,1 kg/m2/
(24 godz.) 0,5

Odpornosé na poslizg
wg BS7976-2

Warto$¢ testu wahadta
(PTV) jest mierzona

w warunkach mokrych.
Wartos¢ powyzej 36
wskazuje na ,niski
potencjat poslizgu”.

* Tylko antyposlizgowe

HB » OH
Najmniejsza twardosé
—» Najwieksza
twardos¢

36 mMm———»2mm
Najmniejsza ——»
Najwieksza

Mat 0-10%,

Niski potysk 10-25%,
Skorupka jajka 26—40%,
Potpotysk 41-69%, Potysk
70-85%, Wysoki potysk 85%+

Wartosc¢ krytyczna dla
uzyskania znaku CE:

< 0,1 kg/m#(24 h) 0,5
Wie——- W, W,
Najmniejsza ————»
Najwieksza

Wysoki: 0-24 PTV
Sredni: 25-35 PTV
Niski: 36+ PTV
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Zgodnos$¢ z normami

(] EN1504-2 q ZGobNo$¢ [ | Poziom C__ Is016000 (|  ZGODNOSC
BREEAM

EN'1504- 2 voC i ;
Znak ten AN ZNORMA LEVEL LZO 50 16000 Pomiar ,,”Low coREACH ZNORMA
oznacza, BREEAM 10g/Litre Gren/ellg REACH
Ze powtoka . okreslajacy
przeszta (wymagania VERY LOW wptyw
wszystkie testy dotyczace poziomu LZO
wymagane do remontow) produktu
uzyskania znaku na wnetrze
CE. budynku.
A+ oznacza
najwyzszy
poziom

zpieczenstwa.
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