Karta techniczna watco®

Watco Epoksydowa membrana

przeciwwilgociowa

Zatrzymuje wilgoc¢ kapilarng na nowych lub
starych posadzkach betonowych

Watco Watco Epoksydowa membrana przeciwwilgociowa moze by¢ stosowana na
nowych lub starych posadzkach betonowych, jastrychach piaskowych i cementowych
w celu zatrzymania wilgoci. JJesli ochrona DPM zawiodta lub nigdy wczesniej nie byta
stosowana, ten produkt skutecznie zatrzyma pare wodng i wilgo¢. Po 16 godzinach
membrane mozna pokry¢ dowolng powtokg Watco o 100% zawartosci czgstek statych,
taka jak Epoxyguard Premium, Chemi-Coat Powtoka chemoodporna, Epoxygrip lub
Bund Sealer, a po 24-48 godzinach powtokg Watco na bazie wody, taka jak Epoxyguard
lub Epoxyguard Safe. Natozenie jednej powtoki grubym watkiem jest wystarczajgce w
przypadku przecietnej lub dobrej jakosci betonu.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Zastosowanie:

+ Podtogi betonowe narazone na wilgo¢
kapilarng

+ Nowe lub stare posadzki betonowe, w
ktorych produkt DPM zawiddt lub nigdy nie
byt stosowany

+ Nadaje sie do obszardéw silnie
eksploatowanych

« Stosowac na wilgotnym betonie, ktérego nie
mozna wysuszy¢ przed malowaniem

Cechy produktu:

- Praktycznie bezrozpuszczalnikowa izolacja
przeciwwilgociowa z ptynnej zywicy
epoksydowej

+ 100% czastek statych, powtoka o wysokiej
wytrzymatosci

« Zatrzymuje wilgo¢ kapilarng tam, gdzie
brakuje membrany przeciwwilgociowej lub
jest ona uszkodzona

+ Odpowiedni w warunkach 98% RH
(wilgotnos¢ wzgledna)

+ Mozna malowac¢ po 16 godzinach
wiekszoscig rodzajow powtok podtogowych

« Specjalne srodki zwilzajace i utatwiajgce
przeptyw zapobiegajg powstawaniu
pecherzykow powietrza, ktdre czesto
wystepujg w przypadku stosowania zywic
epoksydowych o wysokiej gestosci na
gotym betonie

Nasz oddany i profesjonalny zesp6t stuzy pomoca w uzyskaniu jak najlepszych rezultatéw dla Twojego projektu.
Zapoznajg Cie z etapami przygotowania i aplikacji przy uzyciu Watco Epoksydowa membrana przeciwwilgociowa.

Zadzwon do naszego dziatu specjalistow pod numer: +48 22 152 51 45
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Watco Epoksydowa membrana
przeciwwilgociowa

Zatrzymuje wilgo¢ kapilarng na nowych lub starych posadzkach betonowych

G Przygotowanie podtoza

Beton i jastrych piaskowy lub cementowy — powierzchnia powinna by¢ nieuszkodzona, czysta i wolna od zanieczyszczen, ktore
mogtyby uniemozliwi¢ penetracje podtoza lub przyczepnos¢ do dowolnej powierzchni. Skaryfikacja maszynowa lub srutowanie to
idealne sposoby na oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonu oraz usuniecie zanieczyszczen. Mozna uzy¢ odkurzacza, aby
usunac caty kurz z powierzchni.

Bardzo gtadki beton lub beton wygtadzany mechanicznie — powinien zosta¢ poddany obrobce strumieniowo-sciernej, aby
zapewni¢ dobrg przyczepnosc¢ dla membrany przeciwwilgociowej. Mozna uzy¢ odkurzacza, aby usung¢ caty kurz z powierzchni.
Systemy ogrzewania podtogowego — nalezy wytgczy¢ co najmniej dwa dni przed natozeniem membrany przeciwwilgociowej

i pozostawi¢ na co najmniej dwa dni przed ponownym witgczeniem. Po wigczeniu ogrzewanie podtogowe powinno by¢ stopniowo
zwiekszane o kilka stopni.

9 Mieszanie

Produkt sktada sie z zywicy i utwardzacza zapakowanych w plastikowy pojemnik. Zdjg¢ pokrywe z pojemnika i wyjg¢ ,gorna

komore”, ktéra zawiera srodek utwardzajacy. Przela¢ zawartos¢ gornej komory do pojemnika, mieszajac z zywica. Doktadnie
wymieszac za pomoca narzedzia o szerokich topatkach (idealny jest kawatek listwy). Zeskroba¢ produkt z bokéw i dna pojemnika, aby
upewnic sie, ze zostat dobrze wymieszany. Jest to dobre rozwigzanie dla niewielkiej liczby jednostek. W przypadku wielu opakowan do
wymieszania zalecamy uzycie mieszadta do farb w wolnoobrotowej wiertarce elektryczne;.

e Naktadanie

Wazne - po wymieszaniu zawartosci opakowania zachodzi reakcja chemiczna, ktéra wytwarza ciepto, dlatego produkt nalezy
zdekantowac do kuwety i natychmiast zuzy¢. Najlepsze wyniki uzyskuje sie w cieptych (minimum 15°C), suchych warunkach z
wentylacja. Naktada¢ watkiem o srednim wtosiu (nie piankowym), dobrze wcierajgc w powierzchnie betonu. Jedna gruba warstwa (250
mikronow) jest zazwyczaj wystarczajgca. Powtoka powinna pokrywac podtoze, nie pozostawiajgc zadnych dziur ani brakéw. Nowy
beton o wzglednie dobrej jakosci mozna pokry¢ jedng warstwa. Ocenic¢ powierzchnie po wyschnieciu pierwszej warstwy. Natozy¢
druga warstwe, aby pokry¢ wszelkie pominiete miejsca, w ktérych uwiezione powietrze spowodowato powstanie pecherzy. Produkt
zawiera specjalne srodki zwilzajgce, ktore zapobiegajg tworzeniu sie pecherzykow powietrza na wiekszosci powierzchni betonowych.
Naprawy/Renowacja — jesli na epoksydowa membrane przeciwwilgociowg zamierza sie natozy¢ wylewke podtogowa lub $rodek do
odnawiania powierzchni, taki jak Watco Watco Flowtop® - Pétptynna lub Concrex®, nalezy natozy¢ dwie warstwy. Drugg warstwe nalezy
zwigzac suchym piaskiem, aby zapewni¢ przyczepnosc dla naktadanego materiatu.

o Zamawianie

Produkt mozna zamowic¢ bezposrednio od Watco UK Limited oraz za posrednictwem przedstawicieli na catym swiecie. Wszystkie
produkty Watco sg sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedazy produktéw przez Spotke.

Spotka i jej przedstawiciele sg czesto proszeni o opinie w sprawie potencjalnych zastosowan produktow Watco, ktdre réznig sie od
tych opisanych w dostepnych kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spoétka i jej przedstawiciele zawsze starajg sie stuzy¢
pomocng i konstruktywng porada, jednak Spotka nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za rezultaty takiego zastosowania, chyba ze
zostang one wyraznie potwierdzone na pismie przez Watco.
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Watco Epoksydowa membrana
przeciwwilgociowa

Specyfikacja

Sktad

Liczba sktadnikow
Kolor

Wymagany podktad
Liczba warstw

Grubos$¢ suchej powtoki
Grubos¢ mokrej powtoki

Zastosowania wewnetrzne/
zewnetrzne

Narzedzia do naktadania

Minimalne warunki zastosowania
Temperatura

Zastosowania

Wielko$¢ opakowania
Wydajnos¢

Okres przydatnosci do natozenia
Czyszczenie narzedzi

Okres przydatnosci przy
przechowywaniu

Warunki przechowywania

Zasadnicze ograniczenia
Prosimy o kontakt w sprawie
aplikacji tutaj nieopisanych.

Czas utwardzania*

Elastyczna zywica epoksydowa o wysokiej wytrzymatosci ze srodkami zwilzajgcymi.
1 x utwardzacz, 1 x zywica.

Ciemnoszary.

Nie

Zwykle 1 (patrz ,Naktadanie” na stronie 2).

250 mikronow.

250 mikronow.

Wewnatrz

Watek o sredniej dtugosci wtosia. Powierzchnie wymagajace precyzji malowac za pomocg pedzla.

Temperatura powietrza 15°C.
Temperatura podtoza 10°C.

Beton, jastrych piaskowy i cementowy, systemy ogrzewania podtogowego. Wilgotno$¢ betonu nie powinna
przekraczac 98% wilgotnosci wzgledne;j.
8kg (5751).

20-25m? na 8 kg przy 250 mikronach.

1 godzina w temperaturze 15°C.
Czyszczenie tulei rolek nie jest praktyczne i po uzyciu nalezy je wyrzucic.

6 miesiecy w nieotwartym opakowaniu. Jakos¢ produktu nie pogorszy sie przez kilka lat. Zalecenie dotyczace
6 miesiecy wynika z faktu, ze po tym czasie moga wystgpic¢ osady, ktérych wymieszanie moze wymagacé
pewnego wysitku.

0d 15°C do 25°C przez co najmniej 8 godzin przed uzyciem. Nie dopusci¢ do zamrozenia.

Jesli powierzchnia do zagruntowania jest bardzo porowata lub teksturowana, uwiezione powietrze na powierzchni
moze powodowac powstawanie pecherzykdw. Pierwszg warstwe nalezy sprawdzi¢ na takich powierzchniach

i natozy¢ druga warstwe. Nie przekracza¢ podanych wskaznikéw pokrycia — wyznaczy¢ obszar 25™ na
opakowanie, aby unikna¢ zbyt cienkiego naktadania.

Po wymieszaniu uzy¢ natychmiast i zakonczy¢ w ciggu 1 godziny. Nie miesza¢ zawartosci czesci opakowania.
Zmieszac tylko tyle opakowan, ile mozna zuzy¢ w ciggu catego okresu uzytkowania.

Suchos$¢ w dotyku Czas powlekania
10°C 7-10 godzin Odczekac 16 godzin w temperaturze 15°C przed natozeniem jakiejkolwiek powfoki
Watco o 100% zawartosci czastek statych, takiej jak Epoxyguard Premium,Chemi-Coat®,
15 4-6 godzin Epoxygrip, Bund Sealer. Odczekac
24 - 48 godzin przed natozeniem produktéw na bazie wody, takich jak Watco
Epoxyguard lub Epoxyguard Safe. Jesli uptynefo wiecej niz 4-5 dni, przed natozeniem
20°C 3- 4 godziny powioki nalezy lekko przetrze¢ epoksydowg membrane przeciwwilgociows, aby

zapewnic przyczepnosc.

*Podane czasy utwardzania dotyczg suchosci w dotyku i mozliwosci przyjecia ruchu pieszego.
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ISO 16000

COMPLIANT

ZGODNOSC Z NORMA
BREEAM

(wymagania dotyczace
remontéw)

(| poziomLzo

VOC
LEVEL

10g/Litre
VERY LOW

1SO 16000

Pomiar ,Loi Grenelle”
okreslajacy

wptyw poziomu

LZ0 produktu

na wnetrze budynku. A+
to najwyzszy poziom
bezpieczenstwa.

REACH
€TSS Z NORMA
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