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Antyposlizgowa

Wzmocniona wodoodporna ochrona dachow ptaskich

Naktadana watkiem, wytrzymata, wodorozcienczalna membrana akrylowa do
uszczelniania dachéw ptaskich i spadzistych. Ptynna membrana dachowa firmy Watco
to wysokowydajna powtoka naktadana watkiem, przeznaczona do uszczelniania przed
dziataniem wody i ochrony dachdw ptaskich i spadzistych.

Ten wyjgtkowy impregnat zapewnia niezawodng ochrone przed wnikaniem wody

i moze by¢ réwniez stosowany wokot rur i profili. Ptynna membrana dachowa jest
wysoce elastyczna i ,porusza sie” wraz z dachem bez pekania lub rozszczepiania, a
takze ma doskonatg odpornosc¢ na promieniowanie UV, ktéra chroni przed blaknieciem i
warunkami atmosferycznymi.

Ta pojedyncza powtoka naktadana na zimno jest szybka i fatwa w uzyciu na duzych
powierzchniach.

W przypadku naktadania na istniejgca powtoke podobnego typu w celu zapewnienia
dodatkowej ochrony wystarczy jedna warstwa. Zaleca sie natozenie dwdch warstw na
wczesniej niezabezpieczone powierzchnie, aby upewni¢ sie, ze zadne fragmenty nie
zostaty pominiete, a powtoka jest catkowicie wodoodporna.

Antyposlizgowa Ptynna membrana dachowa zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo w
przypadku konserwacji lub awaryjnych drog dostepu.

Kolor

Srednioszary

Chociaz przyktadamy duzg wage do przedstawionych probek koloréw, nie mozemy
zagwarantowag, ze reprezentujg one doktadnie oferowany kolor.

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Etanch'sol Flex

Zastosowanie:

+ Uszczelnia i chroni dachy przed
wnikaniem wody

+ Zastosowanie na dachach ptaskich i
spadzistych oraz wokot istniejgcych
rur i profili

Cechy produktu:

-- Doskonate wtasciwosci
hydroizolacyjne — przedtuza
zywotnos¢ dachu

- Wysoka wydajnos¢, bezszwowe

wykonczenie — bez szczelin, bez
wyciekow

+ Bardzo wysoka odpornosc na

promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne

» Mozliwos$¢ stosowania na nieco

wilgotnych powierzchniach

+ Powtoka o wysokigj elastycznosci

— ,porusza sie” wraz z dachem, aby
ograniczy¢ rozszczepianie lub pekanie

+ Stosowana na zimno

+ Wytrzymata powtoka w pojedynczym

opakowaniu — tatwa w uzyciu i dobrze

kryjaca

+ Dostepna w wersji antyposlizgowej

o grube;j teksturze dla wiekszego
bezpieczenstwa

Nasz oddany i profesjonalny zespét stuzy pomoca w uzyskaniu jak najlepszych rezultatéw podczas realizacji Twojego
projektu. Zapoznajg Cie z etapami przygotowania i aplikacji przy uzyciu Ptynnej membrany dachowej.

Zadzwon do naszego dziatu specjalistow pod numer : +48 22 152 51 45
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0 Przygotowanie powierzchni

Sprawdzi¢ catg powierzchnie, aby upewnic sie, ze podtoze jest solidne i wytrzymate, nie jest luzne, tuszczace sie ani uszkodzone.
Tam, gdzie to konieczne, przed natozeniem Ptynnej membrany dachowej nalezy naprawi¢ pekniecia, dziury, wypuktosci itp. Nasz
zespot techniczny z przyjemnoscig doradzi najlepszy materiat naprawczy do konkretnego zastosowania.

Nalezy upewni¢ sie, ze dach jest czysty i suchy (cho¢ lekka wilgo¢ jest dopuszczalna) oraz wolny od wszelkich luZznych
zanieczyszczen. Wszystkie grzyby i mech powinny zosta¢ usuniete odpowiednim srodkiem grzybobdjczym. Ogdlny brud i
zanieczyszczenia mozna usung¢ za pomoca Watco Bio-D, biodegradowalnego odttuszczacza bez rozpuszczalnikow.

e Naktadanie

Nie stosowa¢ w przypadku prognozowanych opadéw deszczu w ciggu 48 godzin.

Powtoke nalezy doktadnie wymieszac i nie wolno jej rozcienczac.

Ztacza/wystajace elementy — natozy¢ obfite ilosci na obszary o podwyzszonym ryzyku przedostania sie wody, takie jak ztacza i
wystajgce elementy, za pomoca pedzla przed natozeniem powtoki gtowne;j.

Powtoka gtéwna — natozy¢ watkiem i dobrze wmasowac w powierzchnie. Uzy¢ pedzla na krawedziach. W przypadku naktadania na
istniejgca powtoke podobnego typu w celu zapewnienia dodatkowej ochrony wystarczy jedna warstwa. Zaleca sie natozenie dwoch
warstw na wczesniej niezabezpieczone powierzchnie, aby upewnic sie, ze zadne fragmenty nie zostaty pominiete, a powtoka jest
catkowicie wodoodporna. Drugg warstwe mozna naktada¢ po uptywie co najmniej 16 godzin (dla temperatury 20°C) i nalezy jg natozy¢
w ciggu 7 dni. Jesli minie wiecej niz 7 dni, pierwsza warstwa powinna zostac lekko zeszlifowana przed natozeniem drugiej warstwy, a
dodatkowo pierwsza warstwa powinna zosta¢ sprawdzona, aby upewnic sie, ze jest czysta i wolna od wszelkich zanieczyszczen/mchu
itp.

Ptynna membrana dachowa Antyposlizgowa — po natozeniu drugiej warstwy wystarczy réwnomiernie rozsypac kruszywo na mokrej
powtoce i pozostawi¢ do wyschniecia. Uzy¢ tyle kruszywa, ile potrzeba, aby uzyskaé pozadany efekt antyposlizgowy.

e Bezpieczenstwo

Dostepne sg karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

0 Zamawianie

Produkt mozna zamowi¢ bezposrednio od Watco GmbH oraz za posrednictwem przedstawicieli na catym swiecie. Wszystkie
produkty Watco sg sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedazy produktow przez Spotke.

Spotkai jej przedstawiciele sg czesto proszeni o opinie w sprawie potencjalnych zastosowan produktow Watco, ktére roznig sie od
tych opisanych w dostepnych kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spoétka i jej przedstawiciele zawsze starajg sie stuzy¢
pomocng i konstruktywng poradg, jednak Spdtka nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za rezultaty takiego zastosowania, chyba ze
zostang one wyraznie potwierdzone na pismie przez Watco.
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Specyfikacja

Sktad

Liczba sktadnikow
Wykorczenie
Wymagany podktad
Liczba warstw

Zastosowania wewnetrzne/
zewnetrzne

Narzedzia do naktadania

Minimalne warunki zastosowania
Temperatura

Zastosowania

Wielko$¢ opakowania

Wydajnosé

Zywotnosé
Czyszczenie narzedzi

Okres przydatnosci przy
przechowywaniu

Warunki przechowywania

Zasadnicze ograniczenia

W kwestii zastosowan, ktdre nie
zostaty opisane w niniejszym
dokumencie,

nalezy skontaktowac¢ sie z nami.

CZAS SCHNIECIA

Jednosktadnikowa, wodorozcienczalna, pigmentowana powtoka z wtéknami do detali, na bazie
elastomerowego/samosieciujgcego systemu polimeréw akrylowych.

1 x Ptynna membrana dachowa, 1 x dodatek (tylko dodatek antyposlizgowy)

Srednio szare, gtadkie (dostepne réwniez antyposlizgowe), pétbtyszczace wykoriczenie.
Nie

Zalecane 2 warstwy.

Zewnetrzne

Watek o sredniej dtugosci wtosia. Na powierzchnie wymagajace precyzji naktadac¢ za pomoca pedzla.

Temperatura powietrza 15°C.
Temperatura powierzchni 10°C.

Betonowe, asfaltowe lub podobne membrany dachowe.
Wilgotnos$¢ wzgledna betonu powinna by¢ mniejsza niz 75%.

51i151.

5-7 m? na jednostke 5 litrow i 14-21 m? na jednostke 15 litréw w zaleznosci od podtoza.
Typowa grubos¢ ~0,9 mm na warstwe. Zalecane sg dwie warstwy.

NIEDOTYCZY
Czyszczenie aplikatoréw nie jest praktyczne, po uzyciu nalezy je zutylizowac.

12 miesiecy w nieotwartym opakowaniu.

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
miejscu, nie dopuszczac do zamarzniecia.

Nie stosowaé na mokrych/oblodzonych powierzchniach lub gdy temperatura powierzchni/powietrza jest nizsza
niz 8°C lub w warunkach nasyconego powietrza. Nie stosowac, jesli wilgotnos¢ wzgledna przekracza 85%.

Nie stosowa¢ w przypadku prognozowanych opadéw deszczu w ciggu 48 godzin. Nie stosowac w niskich
temperaturach statycznych.

Nalezy natozy¢ co najmniej dwie warstwy produktu o zalecanym stopniu pokrycia. Pierwsza warstwa musi by¢ w
petni wzmocniona za pomoca paska wzmacniajgcego.

Ten produkt nie jest zalecany do uszczelniania rynien. W przypadku dachow spadzistych pokrytych litg blachg
nalezy zwrdci¢ uwage na potgczenia zaktadkowe, thy srub itp.

10°C

20°C

Czas do natozenia kolejnej Suchosé w dotyku

warstwy
Minimum 48 godzin
1 .
Maksimum 3 dni 6 godz
Minimum 24 godzin
inimu godziny 8 godz.

Maksimum 7 dni
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Wyniki badan

° Odpornosé na poslizg ~ Wysoki: 0-24 PTV
EL TYLKO A/S Sredni: 25-35 PTV
SLIPRESISTANCE BS7976-2 Niski: 36+ PTV
- Wartosé testu wahadta 66PTV /—_P%ynna membrana dachowa

66 PTV (PTV) jest mierzona PtesliEgenE

w warunkach mokrych.

Liczba powyzej 36

wskazuje na niski

potencjat poslizgu.

Zgodnos¢ z normami

? ZGODNOSC Z NORMA (| PoziomLzo (1 1S016000 (] ZGODNOSC Z
BREEAM 10 1 iar ,Loi z
AN BREEAM oo Ptynna membrana SO 6000 Pomllar‘,,Lm Grenelle coREnch NORMA
(wymagania dotyczace p— dachowa/ Ptynna okreslajacy REACH
J remontow) g/Litre membrana dachowa wptyw poziomu J
MEDIUM "
Antyposlizgowa L.Z0 produktu na
wnetrze
budynku. A+ to
najwyzsza

ocena bezpieczenstwa.
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